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PLYTY TARASOWE/ OGRODOWE Z BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO

KARTA PRODUKTU
OPIS PRODUKTU:

Ptyty tarasowe z betonu architektonicznego wykonane sg metodg recznego odlewania.

Do zastosowania wewnatrz jak i na zewnatrz, w miejscach publicznych i na terenach prywatnych w celu uksztattowania krajobrazu.

Do wykorzystania w miejscach wytgcznie ruchu pieszego.

Beton architektoniczny jest materiatem naturalnym, powierzchnia (lico) ptyt tarasowych jest gtadka, ale dopuszczalne jest wystepowanie

delikatnych, matych otworéw powietrznych na powierzchni, w szczegdlnosci moga sie one skupia¢ na obrzezach plyty. Dopuszcza sig réznice w
odcieniach pomigdzy ptytami, nawet w przypadku wyboru jednego koloru. Przebarwienia na ptytach (niejednolito$¢ koloru) to naturalna cecha
produktu. Probki kolorystyczne sa pogladowe i nalezy pamietaé, iz beton architektoniczny podlega wptywom warunkéw atmosferycznych
(wilgotnosci, temperatury, nastonecznienia). Charakteryzuje sie niskg nasigkliwoscia, jednakze w czasie kontaktu z wodg i innymi ptynami moze
absorbowa¢ wode doprowadzajgc do czasowej lub statej zmiany kolorystyki.

Przebarwienia powstate w wyniku zmian wilgotnos$ci, temperatury powietrza sg cechg naturalng produktu, dlatego nie stanowig one wady
produktu i nie mogg one by¢ podstawa do reklamaciji.

Dodatkowo po dokonaniu montazu elementéw wyrobdw betonowych mogg nastgpi¢ zmiany tonacji kolorystycznej jak i geometrii pod wptywem
wysychania.

Dostepne sg 4 wybarwienia:
Biaty

Naturalny (szary)

Ciemny szary

Antracyt

PRZYJECIE TOWARU:

Wszelkie uszkodzenia, nalezy zgtaszaé kurierowi w momencie dostawy lub pracownikowi (przy odbiorze towaru).
Po odbiorze przesytki reklamacje dotyczace uszkodzerh mechanicznych nie beda przyjmowane.
Elementy mogg odbiega¢ od wymiaréw podanych przez producenta o 0,9%.

MONTAZ:

Dopuszcza sie montaz:

- Na kleje lub pianki POLIMEROWE (bezwodne) na wylewce betonowej,

- Na wspornikach (jako tzw. taras wentylowany), legarach - przy zachowaniu 5 punktéw podporu (4 rogi + $rodek),
- Na podsypce — tak jak ptyty chodnikowe, po uprzednim zagruntowaniu spodu ptyt.

UZYTKOWANIE | PIELEGNACJA:

Do pielegnacji i czyszczenia ptyt z betonu architektonicznego nie nalezy uzywac¢ agresywnych $rodkéw czyszczacych lub innych $rodkéw chemicznych
wchodzgcych w reakcje z betonem lub impregnatem. Wady powstate w wyniku uszkodzeh mechanicznych, np. silnego uderzenia twardym przedmiotem,
ktory spowoduje uszczerbienia, pekniecia, odkruszenia lub zarysowania nie mogg stanowi¢ podstawy do reklamacji. Do czyszczenie ptyt betonowych
impregnowanych nalezy uzywa¢ tagodnych detergentdéw i przemywac cieptg wodg. Nie nalezy stosowa¢ $rodkéw zawierajgcych substancje wybielajace,
amoniak lub substancje o wiasciwo$ciach Scierajgcych. Po umyciu nalezy wytrze¢ suchg $ciereczka. Silne zabrudzenia spowodowane gorgcym ttuszczem,
sokiem z cytryny, kawa, herbata, sokami, wszelkie substancje pigmentowane lub z barwnikami itp. powinny byé usuwane natychmiast. Zabronione jest
uzywanie soli celem odladzania. Silniejsze zabrudzenia mozna czysci¢ za pomocg myjki wysokocisnieniowej, zachowujac odlegto$¢ strumienia 40-50 cm.



