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CONCRETE

DONICA Z BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO

KARTA PRODUKTU

OPIS PRODUKTU:

Donice z betonu architektonicznego wykonane sg metodg odlewania. Do zastosowania wewnatrz jak i wewnatrz,
w miejscach publicznych i na terenach prywatnych w celu uksztattowania krajobrazu. Donice nie mogg byc¢
stosowane jako elementy konstrukcyjne ani do przenoszenia obcigzen.
Beton architektoniczny jest materiatem naturalnym, na powierzchni ktérego wystepujg pustki i wzery, roztozone
w sposéb nieregularny o réznej intensywnosci i ilosci oraz delikatne punktowe przebarwienia, mogg rézni¢ sie
nieznacznie odcieniami. Nalezy pamietacé, iz beton architektoniczny podlega wptywom warunkéw atmosferycznych
(wilgotnosci, temperatury, nastonecznienia). Charakteryzuje sie niskg nasigkliwoscia, jednakze w czasie kontaktu
z wodg i innymi ptynami moze absorbowaé wode doprowadzajgc do czasowej lub statej zmiany kolorystyki.
Przebarwienia powstate w wyniku zmian wilgotno$ci, temperatury powietrza sg cechg naturalng produktu, dlatego
nie stanowig one wady produktu i nie mogg one by¢ podstawg do reklamacji. Dodatkowo po dokonaniu montazu
elementéw wyrobéw betonowych mogg nastgpi¢ zmiany tonacji kolorystycznej jak i geometrii pod wptywem
wysychania.
Donice dostepne sg w 2 formatach:

¢ d.100cm.szer.50cm.wys50cm

e dt.50cm.szer.50cm.wys.50cm
Dostepne sg 4 odcienie:
o Dbialy

* naturalny szary
* ciemnoszary

* antracyt

CHARAKTERYSTYKA WYROBU DLA ZAMIERZONEGO WYROBU:

+ Klasa betonu C30/37

*  Aspekty wizualne zgodne ze wzornikiem
»  Odchytki od wymiaréow 15mm

*  Nasigkliwos¢ 7.0%

KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PN-EN 13198 -
PREFABRYKATY Z BETONU. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY ULIC
| OGRODOW.

Modern Concrete Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi oraz z tytutu nienalezytego wykonania umowy
w przypadku, gdy wady Towaru spowodowane s3 niewtasciwym sktadowaniem lub zastosowaniem Towaru przez
Kupujacego oraz niezastosowaniem sie do wskazéowek zawartych w niniejszej karcie produktu.



PRZYJECIE TOWARU:

Wszelkie uszkodzenia, nalezy zgtaszac kurierowi w momencie dostawy lub pracownikowi (przy odbiorze towaru).
Po odbiorze przesytki reklamacje dotyczgce uszkodzen nie bedg przyjmowane.

UZYTKOWANIE | PIELEGNACJA:

Do pielegnacji i czyszczenia donic z betonu architektonicznego nie nalezy uzywa¢ agresywnych srodkow
czyszczacych lub innych srodkéw chemicznych wchodzacych w reakcje z betonem lub impregnatem. Wady
powstate w wyniku uszkodzen mechanicznych, np. silnego uderzenia twardym przedmiotem, ktéry spowoduje
uszczerbienia, pekniecia, odkruszenia lub zarysowania nie mogg stanowi¢ podstawy do reklamacji. Do czyszczenia
donic betonowych impregnowanych nalezy uzywac¢ tagodnych detergentéw i przemywac cieptg woda. Nie nalezy
stosowac srodkow zawierajgcych substancje wybielajgce, amoniak lub substancje o wtasciwosciach $cierajgcych.
Po umyciu nalezy wytrze¢ suchg Sciereczkg. Silne zabrudzenia spowodowane gorgcym ttuszczem, sokiem z
cytryny, kawa, herbatg, sokami itp. powinny by¢ usuwane natychmiast. Donice muszg posiada¢ drozny otwér
odwadniajgcy przez caty okres uzytkowania. Niedrozno$¢ w temperaturach ujemnych moze skutkowaé
zniszczeniem elementow, powstaniem rys i peknigé z powodu zmiany objetosci zamarznietej wody.

Modern Concrete Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi oraz z tytutu nienalezytego wykonania umowy
w przypadku, gdy wady Towaru spowodowane s3 niewtasciwym sktadowaniem lub zastosowaniem Towaru przez
Kupujacego oraz niezastosowaniem sie do wskazéowek zawartych w niniejszej karcie produktu.



